
Resumen

La invención tiene por objeto un material  que comprende un 

sustrato transparente revestido de un laminado de capas 

delgadas, formado sucesivamente a partir del sustrato por una 

alternancia de tres capas metálicas funcionales a base de 

plata, y de cuatro revestimientos dieléctricos, denominados, 

partiendo del sustrato M1, M2, m3 y M4, caracterizado por que 

– el espesor de la primera capa funcional es inferior al espesor 

de la segunda capa funcional y al espesor de la tercera capa 

funcional, - los revestimiento dieléctrico M1 y M2 poseen cada 

uno un espesor óptico Eo1 y Eo2 que satisface la siguiente 

relación: Eo2 < 1,1Eo1.


