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RESUMEN DE LA INVENCIÓN

Un revestimiento para captura de contaminantes que 

incluye un producto curado de una composición que incluye un 

componente de resina epoxídica que incluye al menos una 

5 resina epoxídica modificada con alcanolamina y al menos un 

endurecedor. El revestimiento para captura de contaminantes 

incluye al menos un material para captura de contaminantes 

incrustado y el revestimiento para captura de contaminantes 

es una capa permeable que tiene una diferencia entre la 

10 temperatura de transición vítrea seca y la temperatura de 

transición vítrea húmeda de al menos 14°C.


