
RESUMEN

La presente invención se relaciona con un proceso para 

la fabricación de polietileno o un copolímero de etileno, que 

comprende una etapa de polimerización por radicales o 

copolimerización de etileno en presencia de: - un primer 

iniciador de polimerización de peróxido elegido a partir de 

los compuestos peróxido dipercetal de la fórmula: (I) en la 

que los grupos R1, R2, R3, R6, R7 y R8 consisten en grupos 

alquilo C1-C10 lineales, ramificados o cíclicos, sustituidos o 

no sustituidos, - de un segundo iniciador, distintos del 

primer iniciador, que también consiste de un peróxido de 

dipercetal de la fórmula (I).


