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RESUMEN

- La invención se refiere a un método de caracterización de un petróleo, en el que el 

petróleo se pone en contacto con una parte metálica, y que incluye los siguientes pasos:

i. Modificar el contenido de agua (W) del petróleo,

ii. Medir la corrosión (CR) de dicha parte metálica por el petróleo cuyo contenido de 

agua (W) se ha modificado,

iii. Construir, reiterando varias veces los dos pasos anteriores (i, ii), una base de 

datos que contiene una pluralidad de diferentes valores de contenido de agua (W) 

del petróleo y una pluralidad de valores de corrosión (CR) correspondientes a 

cada uno de dichos valores de contenido de agua (W),

iv. Determinar, mediante el procesamiento de dicha base de datos, un valor óptimo o 

un rango óptimo de valores de contenido de agua (MW) del petróleo para los cuales 

la corrosión de la parte metálica muestra un valor mínimo (MCR). 

- Problemas de corrosión en las plantas de explotación de petróleo.


