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Resumen

La invencién se refiere a un copolimero en bloque para usar
como dispersante para composiciones de aglutinantes
minerales, que contienen un agente de activacién con &lcalis.
Dichos copolimeros en bloque comprenden al menos un primer
bloque A y al menos un segundo blogue B, el primer bloque A
contiene wuna unidad monomérica Ml y el segundo bloque B
contiene una unidad monomérica M2. Una proporcidén de unidades
monoméricas M2, si la hubiera, en el primer bloque A es menor
que 25 % molar, en particular menor o igual que 10 % molar,
en relacidén con todas las unidades monoméricas M1l en el
primer bloque A, y una proporcidén de unidades monoméricas M1,
si la hubiera, en el segundo bloque B es menor que 25 %
molar, en particular menor o igual gque 10 % molar, en

relacidén con todas las unidades monoméricas M2 en el segundo

bloque B.



