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REIVINDICACIONES

Habiéndose descrito la invención como antecede, se 

reclama como propiedad lo contenido en las siguientes 

reivindicaciones:

1. Un proceso para proporcionar un producto de 

fibrocemento, que comprende los pasos de 

• Proporcionar un producto de fibrocemento no 

curado;

• Curar dicho producto de fibrocemento no curado;

• Secar dicho producto de fibrocemento curado para 

obtener una humedad de dicho producto de 

fibrocemento curado que sea menor de o igual a 

un 8% en peso;

• Chorreado abrasivo de una parte o toda  la 

superficie de dicho producto de fibrocemento 

seco, donde dicho chorreado abrasivo se realiza 

por medio de partículas minerales, partículas 

orgánicas o naturales, partículas sintéticas, 

como corindón, granalla metálica, como 

proyectiles de acero, granalla de acero, 

proyectiles de acero inoxidable, granilla de 

acero inoxidable, proyectiles de corindón 

granalla de corindón, alambre cortado, 

proyectiles de cobre, proyectiles de aluminio, 

proyectiles de zinc y/o cualquier combinación de 

estos

2. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, donde 

dicho secado se realiza a una temperatura entre 70°C y 

105°C.

3. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, donde 

dicho producto es una lámina de fibrocemento.
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4. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 3, donde se 

chorrean con abrasivos las superficies con la mayor área 

superficial de dicha lámina.

5. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, donde dicho producto de 

fibrocemento es un producto de fibrocemento curado al 

aire.

6. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, donde dicho producto de 

fibrocemento no curado se obtiene utilizando un proceso 

Hatschek, proceso de flujo o el proceso Magnani o 

combinaciones de estos.


