
RESUMEN DE LA INVENCIÓN

 Se describen partículas de agente apuntalante de 

peso ligero. La partícula de agente apuntalante de peso 

ligero puede incluir una partícula de agente apuntalante que 

tiene una gravedad específica aparente de por lo menos 

aproximadamente 1.5 g/cc, un recubrimiento de un material 

hidrofóbico formado sobre una superficie exterior de la 

partícula de agente apuntalante, y un recubrimiento de un 

material anfifílico formado sobre una superficie exterior del 

recubrimiento del material hidrofóbico.


