
Resumen

Productos de construcción, en particular tableros de 

construcción, en los que los productos de construcción 

comprenden un material seleccionado entre: grafeno, óxido de 

grafeno, una mezcla de grafeno y óxido de grafeno, una mezcla 

de grafeno con grafito, una mezcla de óxido de grafeno con 

grafito y una mezcla de grafeno y óxido de grafeno con grafito, 

y procedimiento de obtención del mismo. 


