
Resistencia a la flexión [N /m m 2]
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Referencia

1
10% de grupo WPR B) CaC03 A

I
10% de grupo WPR B) CaC03 B

10% de grupo WPR B) CaC03 C

10% de grupo WPR A) CaC03 A

10% de grupo WPR A) CaC03 B

10% de grupo WPR A) CaC03 C 1

10% de grupo WPR A+B) CaC03 B
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Módulo de elasticidad [N /m m 2]


