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RESUMEN

Una composición adhesiva de cemento para utilizarse en sistemas de embaldosar 

automáticos, donde el método de embaldosado incluye la aplicación de una composición 

procesable, que comprende: (a) producir una composición procesable al (a1) mezclar una 

5 composición de cemento que comprende 10 - 70 % en peso de un aglutinante hidráulico; 20 - 

90 % en peso de agregados y 0.01 - 5 % en peso de éter de celulosa: (a2) agregar agua, 

donde una relación de peso de agua con respecto al aglutinante hidráulico se selecciona de 

entre 0.3-0.8; (a3) extraer el aire durante la mezcla hasta un contenido de aire de 0-5 % y (b) 

posteriormente, aplicar la composición sobre un elemento de apoyo con un sistema de 

10 bombeo de un sistema de embaldosar automático para fijar una baldosa a una estructura de 

piso, una pared o una estructura de techo.


