
MÉTODO MEJORADO PARA ENJUAGAR LA TINTURA DE MATERIALES 

TEXTILES

RESUMEN

Un proceso para eliminar el exceso de tintura de la tela poliéster teñida 

que comprende agregar una solución de un ácido orgánico débil a la tela en un 

recipiente de tinción, elevar la temperatura en el recipiente hasta por lo menos 

80 o C, dejar que el ácido reaccione con la tela durante por lo menos 6 minutos 

y eliminar todo el líquido.


