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TaWa 12
Concepto 80% A+ | 85% A 90% A
20% F | + 15% F + 10%
Resistencia a la flexion (kg/cm2) 232 221 216
Elongacion (mm) 34 34 35
Resistencia ai impacto (Joule) | 2.5 '2.5 2.6
Encogimientos (mm/m) 4.1 i 3.9 3.6
labia 13.
| Concepto 80% B+ | 85% B 90% B
20% F | + 15% + 10%
Resistencia a ia flexién (kg/cm?2) | 210 i 208 206
| Elongacion (mm) j 20 22 25
Resistencia ai impacto (Joule) | 2.5 2.5 2.7
Encogimientos (mm/m) 4.0 i 3.8 3.8
Concepto 80% C + 85% C | 90% C
20% F +15% F j + 10% F
Resistencia a ia flexion (kg/cm?2) 170 145 125
Elongacion (mm) 18 18 19
Resistencia a! impacto (Joule) 1.0 1.4 | 1.7
Encogimientos (mm/m) 5.4 5.0 4.8
Concepto 80% D + 85% D 90% D
20% F + 15% + 10%
Resistencia a la flexién (kg/cm?2) 235 220 208
Elongacién (mm) 21 23 23
Resistencia al impacto (Joule) 1.3 1.5 1.9
Encogimientos (mm/m) 3.8 3.7 3.6
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