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Calentar los cristales de vidrio I, II a la temperatura de flexión

Enfriar los cristales de vidrio I, II

Colocar los cristales de vidrio I, II por medio de la herramienta 
de formación 3 abajo sobre el molde de preflexión 13

Colocar dos cristales de vidrio 1,11 sobre el molde de 
preflexión 13

Preflexionar los cristales de vidrio I, II por flexión por
gravedad

Tomar los cristales de vidrio I, II del molde de preflexión 13 
por una herramienta de formación superior 3

Flexionar los cristales de vidrio I, II entre la herramienta de 
formación 3 y el molde de flexión inferior 1 por la acción de

presión y succión

Figura 7


