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RESUMEN

Vidriado aislante (3) que comporta al menos dos láminas 

de vidrio (30, 31) espaciadas por al menos una lámina de 

aire o de gas (32), al menos un separador transparente de 

vidrio (5), dispuesto en la periferia de las láminas de 

vidrio y que mantiene espaciadas ambas láminas de vidrio, y 

medios de fijación por adhesión transparentes (6), que fijan 

el separador a cada lámina de vidrio por dos de sus caras 

opuestas denominadas caras de fijación (52, 53), 

caracterizado por que el separador de vidrio (5)  surge de 

un recorte de lámina de vidrio en estado bruto, y ensamblado 

a las láminas de vidrio directamente en estado bruto, y por 

que los medios de fijación por pegado (6) consisten en un 

material transparente que ha sido dispuesto en la unión 

externa del separador y de las láminas de vidrio, y que ha 

fluido en las asperezas (56) del vidrio de las caras de 

fijación (52, 53) del separador.


