
RESUMEN

USO DE AGENTE DE DESUNIÓN DE DIPA-ESTERQUAT PARA LA 

FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y DE PULPA ESPONJOSA

La presente invención se refiere a materiales de fibra de 

celulosa que contienen del 0,01 al 0,5 % en peso de compuesto 

de amoniaco que comprende radicales oxialquilo que consisten 

en al menos 3 átomos de carbono que son biodegradables en un 

grado del al menos 60 % de acuerdo con el procedimiento 301F 

de la OCDE y a un procedimiento de producción de fibras de 

celulosa desunidas.


