
 

 

Señor Jefe 
Dirección de Nuevas Creaciones  
Superintendencia de Industria y Comercio  
E.   S.   D. 
 
 

Referencia:  Solicitud de Privilegio para Patente de invención  
Título:  Hoja para aplicación cutánea que tiene un soporte y 

contiene vitamina E o un éster de la misma y su 
proceso de fabricación  

Solicitante:  BIO.LO.GA. S.R.L.  
Exp. No.:  15-265.540 
Asunto:  Respuesta a requerimiento No. 5.523 

 
 
JESÚS M. MÉNDEZ BERMÚDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.491.525 y 
con Tarjeta Profesional de Abogado No. 99.678 expedida por el Consejo Superior de la 
Judicatura, actuando como apoderado de la sociedad BIO.LO.GA. S.R.L., a continuación, 
presento respuesta al requerimiento No. 5.523 de 2018:  

 
1. Título 

 
Con el objeto de atender lo solicitado por su Despacho respecto al título de la 
presente invención, presento nuevo título como sigue, el cual ahora cumple con lo 
requerido: 
 

“Hoja para aplicación cutánea que contiene vitamina E o un ester de la misma y 
proceso para su producción” 

 
2. En las reivindicaciones 

 
Con el objeto de atender a la observación hecha por su Despacho con respecto a las 
reivindicaciones, Manifiesto lo siguiente: 
 
En primer lugar, presento un nuevo capítulo de reivindicaciones en donde en lo 
posible y razonable se han efectuado las modificaciones necesarias siempre teniendo 
en cuenta no ampliar el objeto originalmente presentado. 
 
En cuanto a la objeción presentada a la reivindicación 1, donde se manifiesta que no 
se definen las concentraciones de los excipientes y activos de la hoja, y además usar 
los nombres IUPAC o DCI y su proporción, se ha corregido y modificado el capítulo de 
reivindicaciones para solucionar ese problema. 
 
De igual manera se ha especificado el elastómero de silicona con más precisión. Su 
Despacho debe ahora entender que limitar la invención adicionalmente no sería 
apropiado ya que inutilizaría el alcance de la protección. 
 
La reivindicación 10 se ha modificado para eliminar la aclaración “nomenclatura INCI” 
atendiendo así a la objeción hecha por su Despacho. 
 
 
3. Análisis de la patentabilidad. 

 
El examinador ha citado los documentos D1 US 4.838.253 denominado “Silicone gel 

coated permeable wound dressing”, del 13 de junio de 1989 y D2 US 6.495.158 



 

 

denominado “Acne patch” del 17 de diciembre de 2002. De acuerdo con sus 

argumentos basados en la combinación de estos dos documentos D1 y D2, la materia 

reclamada no tiene nivel inventivo; queremos enfatizar o destacar que la combinación 

de D1 y D2 no conduce a la hoja para aplicación cutánea de acuerdo con la 

reivindicación 1, porque D1 no divulga un espesor menor a o igual a 2,0 mm y no 

enseña que la capa sólida de elastómero de silicona contiene un modificador de 

elasticidad que consiste de un triglicérido como se definió en la reivindicación 1. 

Aunque D2 divulga un parche adhesivo que comprende un respaldo flexible y una 

formulación terapéutica que incluye acetato de vitamina E, en donde el respaldo tiene 

un espesor de 0,025-1.25, sin embargo, D2 es completamente silencioso con respecto 

a la posible presencia de un modificador de elasticidad como se definió en la 

reivindicación 1. 

 

La presencia de un modificador de elasticidad como se definió en la reivindicación 1 en 

relación con el espesor definido en la reivindicación 1 es crucial para mejorar la 

conformabilidad de la hoja y para facilitar su remoción, como se reconoció en la IPRP 

(Ver el punto 1.3 de la IPRP adjunta). 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que una persona versada en la materia, aún si esta 

modificara la hoja descrita en D1 de acuerdo con las enseñanzas contenidas en D2, no 

hubiera llegado a obtener la hoja de acuerdo con la presente invención, porque la hoja 

así obtenida le hubiera faltado el modificador de elasticidad que es fundamental para 

asegurar el comportamiento de la hoja descrita de acuerdo con la reivindicación 1 de 

la presente invención. Así, la combinación de D1 y D2 no producen la presente 

invención de una manera evidente y por lo tanto la presente reivindicación 1 si tiene 

nivel inventivo en vista de D1 y D2. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto y resueltas cada una de las objeciones 
presentadas por el examinador, creemos que la presente invención cumple con los 
requisitos de patentabilidad exigidos por la normatividad vigente y en consecuencia es 
merecedora de protección por medio de patente de invención.  
 
 

Pido, por lo tanto, de manera respetuosa, a su Despacho continuar con el trámite 
establecido y otorgar la patente a la presente solicitud. 
 
 

ANEXOS  
 
1. Nuevo capítulo reivindicatorio.  
2. Copia del IPRP  

 
 
 



 

 

NOTIFICACIONES 
 

Recibiré notificaciones en la Secretaria de este Despacho y en mi oficina, ubicada en la 
Calle 83ª No. 23-90 de esta ciudad.  
 
 
 
Del Señor Jefe,  
 
 
 
 
JESÚS M. MÉNDEZ BERMÚDEZ  
C.C. No. 13.491.525 de Cúcuta  
T.P.A. No. 99.678 del C. S. de la J.  



REIVINDICACIONES 

 

 

1. Una hoja para aplicación cutánea que comprende una capa de 

soporte elaborada de tela tejida de manera suelta incrustada 

en una capa sólida de elastómero de silicona reticulada, que 

consiste de un polisiloxano sustituido con vinilo reticulado 

con un polialquilhidrosiloxano, que tiene dispersa en ella 

vitamina E o un éster de la misma seleccionada del grupo que 

consiste de acetato, n-propionato y linoleato de vitamina E, 

en donde dicha capa de elastómero de silicona tiene un 

espesor menor que o igual a 2,0 mm y dicha capa sólida de 

elastómero de silicona tiene además disperso en ella un 

modificador de elasticidad seleccionado del grupo que 

consiste de triglicérido caprílico/cáprico, triglicérido 

caprílico/cáprico/esteárico y triglicérido caprílico/cáprico 

/mirístico/esteárico, y en donde dicho elastómero de silicona 

reticulada en dicha capa sólida está presente en una cantidad 

que es mayor a la de la vitamina E o un éster de la misma y 

dicho modificador de elasticidad en dicha capa sólida, y 

dicho modificador de elasticidad está presente en una 

cantidad menor a la de la vitamina E o un éster de la misma, 

dicha vitamina E o un éster de la misma está presente en una 

cantidad comprendida entre 2% y 40% en peso del peso de dicho 

elastómero de silicona y dicho modificador de elasticidad 

está presente en una cantidad entre 1 a 3% en peso del peso 



de dicho elastómero de silicona. 

2. La hoja de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la tela 

tejida de manera suelta es gasa, particularmente una gasa de 

algodón. 

3. La hoja de acuerdo a la reivindicación 1, en donde el 

éster de vitamina E es acetato de alfa-tocoferilo. 

4. La hoja de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 3, en donde la vitamina E o éster de la misma está 

contenida en la capa de elástica en una cantidad comprendida 

entre 5% y 30% en peso del peso de la capa elástica. 

5. La hoja de acuerdo las reivindicaciones precedentes, en 

donde el triglicérido de ácidos grasos C8-C18 saturados es 

triglicérido caprílico/cáprico. 

6. La hoja de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 7, en donde la capa de elastómero de silicón tiene un 

espesor de entre 0-2 y 1.5 mm. 

 

7. La hoja de acuerdo con las reivindicaciones precedentes, 

en donde la capa elástica es un copolímero de Bis-Vinil-

Dimeticona/Dimeticona. 

 

8. Un proceso para la producción de una hoja para aplicación 

cutánea de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 

10, que comprende los pasos de: 

 a) dispersar a temperatura ambiente y bajo 

agitación la vitamina E o su éster seleccionado del grupo que 



consiste de acetato, n-propionato y linoleato de vitamina E y 

el triglicérido de ácidos grasos C8-C18 saturados en un 

polisiloxano sustituido con vinilo, en una cantidad igual a 

3.8-84-4% y 2-9-21.1% en peso del polisiloxano sustituido con 

vinilo, 

 b) adicionar, bajo agitación, un polialquil-

hidrosiloxano en una relación en peso con respecto al 

polisiloxano sustituido con vinilo que varía de 0.9:1.0 a 

1.1:1.0, de manera preferente 1:1, obteniendo una dispersión 

homogénea; 

 c) depositar en la capa de soporte elaboradora de 

tela tejida de manera suelta la dispersión homogénea en una 

capa con un espesor de 0.2-2.0 mm y dejándola a temperatura 

ambiente durante un tiempo suficiente para obtener la 

formación de la hoja, preferentemente durante 12-2 horas. 

 

9. Un proceso para la producción de una hoja para la 

aplicación cutánea que comprende una capa de soporte 

elaborada de tela tejida de manera suelta incrustada en una 

capa elástica de polisiloxano sustituido con vinilo, 

reticulado con un polialquilhidrosiloxano que incorpora 

vitamina E o un éster de la misma seleccionado del grupo que 

consiste de acetato, n-propionato y linoleato de vitamina E, 

en donde dicha capa elástica tiene un espesor menor que o 

igual a 2.0 mm, la capa elástica contiene un modificador de 

elasticidad seleccionado del grupo que consiste de 



triglicérido caprílico/cáprico, triglicérido 

caprílico/cáprico/esteárico y triglicérido caprílico/cáprico 

/mirístico/esteárico, el proceso que comprende los pasos de: 

 a) dispersar a temperatura ambiente y en tanto que 

se agita la vitamina E o su éster y el triglicérido de ácidos 

grasos C8-C18 saturados en un polisiloxano sustituido con 

vinilo, en una cantidad igual a 3.8-84-4% y 2.9-21.1% en peso 

del polisiloxano sustituido con vinilo, 

 b) adicionar, nuevamente en tanto que se agita, un 

polialquil-hidrosiloxano en una relación en peso con respecto 

al polisiloxano sustituido con vinilo que varía de 0.9:1.0 a 

11:.10, preferentemente 1:1, obteniendo una dispersión 

homogénea; 

 c) depositar en la capa de soporte elaborada de 

tela tejida de manera suelta la dispersión homogénea en una 

capa con un espesor de 0.2-2.0 mm y dejándola a temperatura 

ambiente durante un tiempo suficiente para obtener la 

formación de la hoja, preferentemente durante 12-2 horas. 

 

10. El proceso de acuerdo a la reivindicación 8 o 9, en donde 

el polisiloxano sustituido con vinilo es Bis-Vinil-Dimeticona 

y el polialquilhidrosiloxano es hidrógeno-dimeticona. 

 

11. El proceso de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 8 a 10, en donde en el paso a) el acetato de 

vitamina E se dispersa en el polisiloxano sustituido con 



vinilo en una cantidad de entre 7.5-45% en peso del peso del 

polisiloxano sustituido con vinilo. 

 

12. El proceso de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 8 a 11, en donde la capa de soporte 

elaborada de tela tejida de manera suelta es una gasa de 

algodón. 

  

 


