
RESUMEN

En un método para preparar un agente de resistencia en seco, en particular 

poliacrilamida glioxilada, en el cual se suplementa una solución acuosa de poliacrilamida 

con etandial (glioxal) bajo agitación por medio de una bomba de circulación, se inicia la 

reacción mediante la adición de una base, en particular una base fuerte, con un valor de 

pH básico, en particular un valor de pH superior a 8, y se la deja reaccionar con agitación 

y/o circulación, tras lo cual se detiene la reacción mediante la adición de un ácido bajo 

agitación y/o circulación una vez cumplido un período de reacción predeterminado, donde 

el método se pone en práctica en forma de método discontinuo en el cual la reacción 

cuantitativa de etandial con una cantidad en exceso de poliacrilamida en un medio básico 

acuoso es controlada y/o regulada mediante al menos uno, preferentemente por lo menos 

dos, de los siguientes factores:

a) medición de la turbidez

b) adaptación del pH en función de la temperatura

c) adaptación del pH en función del tiempo de reacción

d) caída del valor de pH o

e) consumo de corriente de la bomba de circulación.


