
RESUMEN
La invención se dirige a una composición de componente único o múltiple, que se forma al 

mezclar con agua un hidrogel de (met)acrílico y cuya composición comprende al menos un 

compuesto de (met)acrílico soluble en agua líquido a temperatura ambiente soportado en un 

5 portador sólido y/o una solución acuosa de al menos un compuesto de (met)acrílico sólido o líquido 

a temperatura ambiente, un iniciador de radicales libres, y opcionalmente un catalizador para el 

iniciador. La invención también se dirige a un método para la producción de un hidrogel, a un 

hidrogel, a un material de inyección de acrílico y un método para el sellado de grietas, huecos, fallas 

y cavidades en la construcción de estructuras. 
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