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FIG. 3

Desarrollo de octilestaño 1.6 PHR

Cambio de color CIE Delta-E

Solo Mezcla A Mezcla B Mezcla C

octilestaño (75/25) (62/38) (50/50)

Tiempo CIE DE CIE DE CIE DE CIE DE

(minutos)
2 12.83 13.86 11.71 12.77
4 14.21 18.57 11.76 13.92
6 16.02 17.85 14.18 15.26
8 17.88 19.71 15.36 16.69
10 20.35 21.31 17.15 18.12
12 24.74 24.26 18.99 20.71
14 30.52 29.19 20.80 22.94
16 38.69 33.55 2 2 .1 % 25.64
18 54.65 43.16 29.36 29.26
20 79.01 60.85 35.33 34.14
22 84.75 45.73 39.72
24 66.66 49.38
26 84.11 69.40
28 86.37


