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RESUMEN

La presente invención se refiere a un proceso para controlar la profundidad de 

incrustación de la malla de refuerzo en un panel cementoso, caracterizado porque el 

proceso comprende: aplicar una presión desde una placa a una malla de refuerzo sobre 

una mezcla de núcleo que se mueve corriente abajo en una banda transportadora; en 

donde la placa vibra a una velocidad que ayuda en la incrustación de la malla de refuerzo a 

una profundidad dentro de la mezcla de núcleo de manera que la malla de refuerzo es 

apenas visible y un patrón se imprime en la mezcla de núcleo desde la incrustación de la 

malla de refuerzo a la profundidad; en donde la mezcla de núcleo incluye el rellenador de 

agregado de peso ligero que comprende una primera pluralidad de perlas de poliestireno 

expandidas y una segunda pluralidad de perlas de poliestireno expandidas; y en donde la 

primera pluralidad de perlas de poliestireno expandido tienen un diámetro menor al de la 

segunda pluralidad de perlas de poliestireno expandido.
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