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RESUMEN

MÉTODO PARA EXTENDER LA VIDA DE CAMPAÑA DE ROLLOS 

ESTABILIZANTES PARA UNA LINEA DE RECUBRIMIENTO

Una línea de procesamiento de acero incluye un baño de inmersión y un rodillo 

punzante. El baño de inmersión se llena con una cantidad de metal fundido. Al 

menos una parte del rodillo punzante está sumergida en la cantidad de metal 

fundido. El rodillo punzante incluye dos soportes. Cada soporte se recibe mediante 

una abertura definida por un manguito del rodillo que incluye un material cerámico 

o refractario. El manguito de rodillo está dispuesto entre cada soporte y un 

rodamiento. Una dimensión interna de cada manguito del rodillo y una dimensión 

externa de cada soporte respectivo definen una holgura. La dimensión interior de 

cada manguito del rodillo y la dimensión exterior de cada soporte respectivo se 

configuran de manera que la holgura persiste cuando el metal fundido y el par de 

manguitos del rodillo se calientan con el metal fundido. De forma alternativa, las 

inserciones se sujetan a una superficie exterior de cada soporte en lugar de los 

manguitos del rodillo.


