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RESUMEN

La presente invención se refiere a un método para producir una solución de 

poliacrilamida que tiene mayor viscosidad. En particular, la presente invención se 

refiere a la separación de un biocatalizador de una solución acuosa de acrilamida que 

se prepara utilizando el biocatalizador antes de la polimerización de la solución acuosa 

de acrilamida para obtener poliacrilamida. Una solución de poliacrilamida que tiene 

viscosidad aumentada es adecuada para el uso en la recuperación terciaria de 

petróleo. Consecuentemente, la presente solicitud proporciona medios y métodos para 

mejorar significativamente la calidad de soluciones de poliacrilamida para el uso en la 

recuperación terciaria de petróleo. 


