
RESUMEN

La invención se refiere a un material de barrera geotécnica de baja 

permeabilidad que incluye una mezcla de partes aproximadamente iguales de: 

partículas de agregado, partículas del tamaño de arena y partículas compuestas 

fabricadas que incluyen un material sellante hidratable compuesto por minerales de 

arcilla naturales y/o minerales de arcilla reforzados con polímeros, de modo que el 

porcentaje real de componente mineral de arcilla es menor al 10 % en peso en el 

material mezclado. En una forma de realización particular, la construcción de una 

barrera geotécnica de baja permeabilidad mediante el uso de materiales de grano 

predominantemente grueso mediante esfuerzos de compactación convencionales rara 

vez se intenta debido a la dificultad de mantener una mezcla uniforme de arena bien 

graduada y mezclas de agregados necesarias para lograr una baja permeabilidad. La 

permeabilidad regularmente alcanzable que ofrece esta mezcla de materiales cuando 

se instala con técnicas proscritas específicas que utilizan equipos convencionales 

puede ser de 5 x 10-8 cm/s.


