
RESUMEN

Se describen cementos Portland de tipo y categoría CEM I 52,5 R según norma UNE-

EN 197-1 y que tienen adicionalmente una distribución granulométrica con una finura 

Blaine superior a 6500 cm2/g, un contenido en silicato tricálcico, C3S, superior al 55% 

5 en peso y un contenido en aluminato tricálcico, C3A, superior al 4% e  inferior al 25% 

en peso y con una suma de ambos superior al 75% con una resistencia según UNE 196-

1  a 1 día superior a 40 MPa y a 28 días superior a 65 MPa.

Se describen también mezclas de dichos cementos con un cemento común según norma 

10 UNE-EN 197-1, las cuales presentan altas prestaciones mecánicas a edades cortas, así 

como el procedimiento de obtención de dichas mezclas y el uso de las mismas en la 

fabricación de derivados del cemento, tales como hormigones, morteros y lechadas.




