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RESUMEN DE LA INVENCIÓN
Una lechada de yeso incluye agua, un componente hidráulico que incluye sulfato de 

calcio hemihidrato y un dispersante de policarboxilato lineal. El dispersante aniónico de 

policarboxilato lineal incluye una primera unidad repetitiva monomérica y una segunda 

unidad repetitiva monomérica. La primera unidad repetitiva del dispersante de 

policarboxilato lineal es una unidad repetitiva de ácido carboxílico insaturado olefínico 

o una sal de esta. La segunda unidad repetitiva del dispersante de policarboxilato 

lineal es un sulfonato de vinilo. La lechada se puede convertir en un panel de yeso. 

También se describen métodos para producir lechada de yeso y un panel de yeso.


