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Señor(a)

SCA HYGIENE PRODUCTS AB
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención   PT  Patente de Modelo de Utilidad  

Vía Nacional   

Vía PCT (Fase 
Nacional)  PCT Capítulo I     X Capítulo II

No. Solicitud 
Internacional PCT/EP2015/059326   

Fecha de Presentación 
Internacional 29 de abril de 2015

               
Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados   

Descripción NC2017/0010865 25 de octubre de 2017

Reivindicaciones: NC2017/0010865 25 de octubre de 2017
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NC2017/0010865 05 de enero de 2018

Dibujos: NC2017/0010865 25 de octubre de 2017

                    
2. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta 
la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez 
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán 
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 
17 del capítulo reivindicatorio (Págs. 7 a 10 del Radicado N° NC2017/0010865 del 05 
de enero de 2018).

Título de la solicitud: “PAPEL TISÚ QUE COMPRENDE FIBRAS DE PULPA QUE SE 
ORIGINAN DE MISCANTHUS Y MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DEL MISMO” 
(Rad. N° NC2017/0010865 del 25 de octubre de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar una 
trama de papel tisú y productos que tienen propiedades mejoradas, en particular 
resistencia mejorada y buena suavidad. Asimismo se requiere diseñar un proceso 
para la elaboración de tales tramas con una adhesión mejorada de las tramas de fibra 
“primarias” durante las etapas finales de secado y plisado del proceso.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un producto 
que comprende una trama de papel tisú compuesta de uno o más estratos, 
caracterizada porque al menos un estrato comprende fibras de pulpa que se originan 
de Miscanthus Gigantheus. De igual manera, se presenta el proceso para producir 
dicho producto en el cual se proporcionan las fibras de Miscanthus, se llevan a un 
alambre de formación para formar una trama húmeda, se escurren, se secan y se 
plisan formando una trama de papel tisú suave y resistente.
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El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): D21H 27/00, A61K 8/02, D21H 27/30, D21H 27/38. 
                
3. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT) 

Durante el examen de las 17 reivindicaciones se encontraron las siguientes faltas de 
claridad:

La reivindicación 1 y sus dependientes 8 y 9 tienen por objeto un producto, sin 
embargo, lo están caracterizando por medio de su proceso de obtención “fibras de 
pulpa químicas, fibras de pulpa mecánicas sujetas a un pre-tratamiento químico” (reiv. 
1), “se obtienen en un proceso de reducción a pulpa, química, químico-mecánica o 
químico de alto rendimiento, preferentemente el proceso por sosa o el proceso de 
CTMP” (reiv. 8), ”en donde las fibras NBSK se refinan preferentemente hasta un grado 
de finura de 19 a 35°SR” (reiv. 9), lo cual no es aceptado. Toda vez que el producto 
es posible caracterizarlo por sus componentes químicos y proporciones. Se le 
recuerda al solicitante que un producto y un proceso pertenecen a categorías 
diferentes y deben redactarse de forma independiente en el pliego reivindicatorio.

La reivindicación 12 que tiene como objeto un producto únicamente se está 
caracterizando por comprender un pliegue hecho de la trama de otras 
reivindicaciones, por lo cual no es válido ocasionando una falsa dependencia. Toda 
vez que cada reivindicación de cada categoría debe redactarse de forma 
independiente, especialmente cuando es un producto por su forma, constitución y/o 
dimensiones. 

Los términos de las reivindicaciones “preferentemente” (reiv. 2, 6 a 9, 11, 15), “más 
preferentemente” (reiv 2, 6, 14), “opcionalmente” (reiv. 5), “y/o” (reiv. 9), “tal como” 
(reiv. 4, 6), no son limitativos y no restringen el alcance de las reivindicaciones. Se 
sugiere eliminarlos o reivindicar las características opcionales en reivindicaciones 
dependientes por separado.

Las reivindicaciones se refieren a: “se instalan de tal manera que, en el papel sanitario, 
el primer estrato del mismo que comprende las fibras de pulpa (…), se localiza sobre 
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la superficie externa del papel sanitario” (reiv. 14), “para formar una trama húmeda;” 
(reiv. 17), “para la elaboración de tejido;” (reiv. 17), los cuales corresponden a 
resultados a alcanzar, ventajas o efectos esperados y no definen el método, puesto 
que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino 
todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere 
reemplazarlos por las características esenciales o estructurales que contribuyen a la 
obtención de ese efecto.

La reivindicación 17 tiene por objeto un proceso, sin embargo, muestra la secuencia 
de etapas técnicas de manera general: “formar una suspensión acuosa”, “alimentar la 
suspensión en un cajón de entrada”, “depositar” “desaguar”, “secar”, “plisar”, sin 
reivindicar sus condiciones técnicas, tales como: temperatura, tiempo, presión, flujos, 
proporción entre componentes, condiciones de humedad, entre otras, las cuales 
definirían completamente la invención. Cabe agregar que las modificaciones 
presentadas deben tener en cuenta no ampliar la materia ya divulgada.

La reivindicación 17 que tiene como objeto un proceso, hace referencia a 
reivindicaciones de un producto, lo cual genera una falsa dependencia. Se le recuerda 
al solicitante que un producto y un proceso pertenecen a categorías diferentes y se 
estudian de forma independiente en el pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones presentan como características técnicas esenciales, términos 
generales, así: “fibras de pulpa” (reiv. 1), “fibras de pulpa químicas” (reiv. 1), “fibras de 
pulpa mecánicas” (reiv. 1), “diferentes pulpas” (reiv. 3), “fibras de pulpa primaria” (reiv. 
10), “pliegues” (reiv. 14, 15), “formar” (reiv. 17), “alimentar (…) cajón de entrada” (reiv. 
17), “desaguar” (reiv. 3), “secar y plisar” (reiv. 17), que aunque corresponden a 
términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades sugiriendo de forma 
imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone 
realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma 
menos general, definir claramente los rangos o restringir los componentes a aquellos 
que tienen un efecto técnico demostrado.

Los términos de las reivindicaciones: “al menos” (reiv. 1, 14, 15), “uno o más” (reiv. 1), 
son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. 
Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto. 
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Las reivindicaciones 13 y 14 mencionan el uso que se le da al producto en “uso 
doméstico”, lo cual no se considera una característica técnica que defina la invención.

4.  Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de solicitud de presentación 
internacional: 29 de abril de 2015 y consultadas las fuentes con que se cuenta, se 
encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de 
Publicación

D1 DE 102007017061
“Pulp, for tissue paper production, is of wood or 

annual plant fibers with structured lignin 
contents and shear lengths”

16/octubre/2008

D2 KR 20150038853
“Method of preparing Miscanthus sacchariflorus 

paper and thread using the Miscanthus 
sacchariflorus fiber”

09/abril/2015

D3 EP 1, 583, 869 “Soft and strong webs from highly refined 
cellulosic fibres” 27/febrero/2008

El documento D11 divulga un proceso para producir papel tisú a partir de una 
suspensión de pulpa que se compone de fibras lignocelulósicas, con una longitud de 
deformación de más de 7,5 km donde las fibras tienen un contenido de lignina de al 
menos 15% con respecto a fibras no blanqueadas que se han secado a horno y una 
longitud de deformación de más de 4,5 km (Resumen).

El documento D22 revela un método de fabricación de un papel y un hilo de Miscanthus 
sacchariflous, los cuales no son costosos y tienen una única propiedad de Hanju. 
Dicha especie usada como materia primera de papel tiene una longitud y un ancho de 
fibra similar a la pulpa de madera que puede ser usada para papel  (Resumen).

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/claims?CC=DE&NR=102007017061A1&KC=A1
&FT=D&ND=3&date=20081016&DB=EPODOC&locale=en_EP# 
2 https://patents.google.com/patent/KR20150038853A/en 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/claims?CC=DE&NR=102007017061A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081016&DB=EPODOC&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/claims?CC=DE&NR=102007017061A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081016&DB=EPODOC&locale=en_EP
https://patents.google.com/patent/KR20150038853A/en
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El documento D33 divulga una trama fibrosa suave y fuerte en particular papel tisú que 
comprende fibras celulósicas que tienen un valor libre de más de 26°SR medidos de 
acuerdo a DIN-IS 5267, un polímero  soluble catiónico y un polímero aniónico soluble 
y un suavizante basado en un tensioactivo catiónico (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Novedad (Art 16 D486) 

La reivindicación 12 consiste en: “Producto de papel tisú, caracterizado porque 
comprende:” (Pág. 7 del Radicado N° NC2017/0010865 del 05 de enero de 2018).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales con las del Estado de la Técnica:
Características esenciales D1 D3

Producto de papel tisú, 
caracterizado porque 
comprende al menos un pliegue 
hecho de trama de papel tisú.

Un papel tisú producido con un 
volumen específico alto (Párr. 
0014).

Un producto de papel tisú, 
basado en una trama fibrosa 
de celulosa que comprende 
fibras de celulosa (Resumen).

De acuerdo con la tabla anterior, las características del producto de la reivindicación 
12 habían sido divulgadas previamente por los documentos D1 y D3 de forma 
independiente. Por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva. 

Asimismo, el documento D3 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicación 16: En el alcance de la invención no se menciona un suavizante 
o una resina de endurecimiento.

Asimismo, el documento D3 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicación 13: Dentro de los usos de las tramas fibrosas se encuentran los 
papeles sanitarios, papel de cocina, servilletas (Pág. 1).

3 https://patents.google.com/patent/EP1583869A1/en 

https://patents.google.com/patent/EP1583869A1/en
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Las reivindicaciones dependientes 13 y 16 no mencionan alguna característica que 
haga nueva(o) al producto de la reivindicación 12, por lo cual se considera que no son 
nuevas.

Nivel Inventivo (Art. 18 D486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Trama de papel tisú compuesta de uno o más 
estratos, caracterizada porque:” (Pág. 7 del Radicado N° NC2017/0010865 del 05 de 
enero de 2018).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales con las del Estado de la Técnica:
Características esenciales D1 D2

Trama de papel tisú compuesta 
de uno o más estratos, 
caracterizada porque al menos 
un estrato comprende fibras de 
pulpa que se originan de 
Miscanthus 

La trama de papel tisú 
comprende fibras (Párr. 0001).
Las plantas de origen incluyen 
bambú, cáñamo, arroz, trigo o 
Miscanthus (Párr. 0042).
En la fig. se forma al menos un 
estrato de trama fibrosa (1)

La trama fibrosa tiene una 
estructura tridimensional 
debido a la banda estrcuturada 
(3) (Párr. 0110).

Gigantheus, No menciona
En donde las pulpas se 
seleccionan a partir de fibras de 
pulpa químicas, fibras de pulpa 
mecánicas sujetas a un pre-
tratamiento químico y mezclas 
de las mismas.

Los productos de papel tisú se 
fabrican de pulpas enteras o 
kraft (Párr. 0002).
Los materiales fibrosos 
producidos mecánicamente se 
usan de forma limitada porque 

Producto de papel tisú a partir 
de Miscanthus Gigantheus 
que incluye una pulpa de mora 
La resistencia a la tensión del 
papel puede ser igual o mayor 
que 3 kg/cm2 (Pág. 2).
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se amarillan y tienen poca 
resistencia (Párr. 0004).
La pulpa de acuerdo a la 
invención se somete a un 
tratamiento de blanqueado 
(Párr. 0023).

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención 
definida en la reivindicación 1 porque divulga una trama de papel tisú que comprende 
fibras (Párr. 0001) de Miscathus (Párr. 0042).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la trama de papel tisú 
de D1 es que este último no menciona que las fibras de Miscanthus sean de la especie 
Gigantheus.

El efecto que se logra al incluir fibras de la especie Miscanthus Gigantheus es obtener 
un producto más resistente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: ¿Cómo modificar la trama de papel tisú conocida en D1 para 
obtener un producto más resistente? 

Sin embargo, ya eran conocidos en el estado de la técnica productos de papel tisú 
más resistentes ya que el documento D2 divulga un producto de papel tisú a partir de 
Miscanthus Gigantheus que incluye una pulpa de mora (Pág. 2). La resistencia a la 
tensión del papel puede ser igual o mayor que 3 kg/cm2 (Pág. 2). Cuando se usa 
Miscanthus Gigantheus como materia prima en el papel se obtiene un ancho similar a 
la pulpa de madera (Pág. 1).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a 
incluir la especie Miscanthus Gigantheus como materia prima para obtener un 
producto de papel tisú del documento D2 en la trama de papel tisú del documento D1, 
para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo tanto, se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Oficio N° 15270  

Ref. Expediente N° NC2017/0010865

Página 9 de 17

 Reivindicaciones 2 y 4: El contenido de fibras de madera dura es al menos 12% 
y las de plantas anuales es de al menos 10% (Reivindicación 2). 

 Reivindicaciones 9 y 10: La pulpa comprende el contenido de lignina de al 
menos 15% debido a otra pulpa tal como la madera suave blanqueada 
(Reivindicación 7).

De igual manera, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicaciones 2 y 3: El papel contiene fibra de Miscanthus (Reivindicación 
7), dicho papel es grande y comprende además una pulpa de mora en una 
relación entre 1~99: 99~1 (Reivindicación 8).

Por su parte, la reivindicación 8 no menciona características técnicas tangibles que 
puedan brindarle nivel inventivo al objeto de la reivindicación 1 puesto que son ajenas 
a un producto.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 y 9 a 10 no mencionan alguna característica 
que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel 
inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel 
inventivo.

La reivindicación 14 consiste en: “Producto de papel tisú de conformidad con la 
reivindicación 12 o 13” (Pág. 7 del Radicado N° NC2017/0010865 del 05 de enero de 
2018).

La reivindicación 15 consiste en: “Producto de papel tisú de conformidad con la 
reivindicación 12 o 13” (Pág. 7 del Radicado N° NC2017/0010865 del 05 de enero de 
2018).

Tabla 3. Comparación de las características técnicas esenciales con las del Estado de la Técnica:
Reiv. Características esenciales D3 

12
Producto de papel tisú, caracterizado 
porque comprende al menos un pliegue 
hecho de trama de papel tisú.

Un producto de papel tisú, basado en una 
trama fibrosa de celulosa que comprende 
fibras de celulosa (Resumen).

14

Producto de papel tisú de conformidad con 
la reivindicación 12 o 13, caracterizado 
porque el producto de papel tisú es un 
papel sanitario compuesto de 2 a 5 

No menciona
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pliegues, en donde preferentemente al 
menos un pliegue externo más 
preferentemente ambos pliegues externos, 
se elaboran de la trama de papel tisú, el 
primer estrato del mismo que comprende 
las fibras de pulpa que se originan a partir 
de Miscanthus Gigantheus, se localiza 
sobre la superficie externa del papel 
sanitario.

15

Producto de papel tisú de conformidad con 
cualquiera de las reivindicaciones 12 a 15, 
caracterizado porque el producto de papel 
tisú es una toalla para manos o una toalla 
de uso doméstico de 2 a 5 pliegues, en 
donde preferentemente al menos un 
pliegue, opcionalmente todos los pliegues, 
se elaboran a partir de la trama de papel 
tisú.

El documento D3 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención 
definida en las reivindicaciones 14 y 15 porque divulga un producto de papel tisú, 
basado en una trama fibrosa de celulosa que comprende fibras de celulosa 
(Resumen).

La diferencia entre la invención, definida en las reivindicaciones 14 y 15  y el producto 
de papel tisú de D3 es que este último no menciona que el producto de papel tisú es 
un papel sanitario compuesto de 2 a 5 pliegues, en donde preferentemente al menos 
un pliegue externo más preferentemente ambos pliegues externos, se elaboran de la 
trama de papel tisú, el primer estrato del mismo que comprende las fibras de pulpa 
que se originan a partir de Miscanthus Gigantheus, se localiza sobre la superficie 
externa del papel sanitario ni es una toalla para manos o una toalla de uso doméstico 
de 2 a 5 pliegues, en donde preferentemente al menos un pliegue, opcionalmente 
todos los pliegues, se elaboran a partir de la trama de papel tisú.

El efecto que se logra al incluir fibras de la especie Miscanthus Gigantheus es obtener 
un producto más resistente. Mientras que no se evidencia un efecto técnico 
inesperado como resultado de incluir un producto de 2 a 5 pliegues ni elaborar ambos 
o un solo pliegue en la trama de papel tisú.
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: ¿Cómo modificar el producto de papel tisú en D3 para obtener un 
producto más resistente? 

Sin embargo, en el mismo documento D3 que se refiere a productos multicapa, se 
enseña que dicho pliegue o pliegues los cuales son principalmente responsables de 
la resistencia total del ensamblaje mientras que se usa para la capa más externa o 
pliegues externos, la cual está en contacto con el usuario un pliegue distinguible por 
su suavidad. Asimismo se sugiere que la segunda suspensión que está diseñada para 
la capa externa se prepara de fibras de eucalipto (Pág. 2).

Adicionalmente, es conocimiento del técnico normalmente versado en la materia que 
la especie Miscanthus gigantheus ha sido un cultivo considerado como fuente de 
biomasa para realizar pulpas de papel (“Papermaking pulps from the fibrous fraction 
of Miscanthus Giganteus”, Pág. 206, 2000, (4)).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, a partir de sus 
conocimientos previos estaría motivada a incluir la especie Miscanthus Gigantheus 
como materia prima para obtener un producto de papel tisú de múltiples capas en el 
producto de papel tisú del documento D3, para así llegar al objeto de las 
reivindicaciones 14 y 15. Por lo tanto, se consideran obvias.

Las reivindicaciones dependientes 14  y 15 no mencionan alguna característica que, 
junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo 
al producto de la reivindicación 12, por lo cual se considera que no tienen nivel 
inventivo.

La reivindicación 17 consiste en: “Proceso para la elaboración de una trama de papel 
tisú, caracterizado porque comprende las etapas de:” (Pág. 11 del Radicado N° 
NC2017/0010865 del 05 de enero de 2018).

Tabla 4. Comparación de las características técnicas esenciales con las del Estado de la Técnica:
Características esenciales D1 D3

Proceso para la elaboración de 
una trama de papel tisú, 

Un proceso para producir una 
trama de papel tisú (1) 

Un proceso para la 
preparación de una trama 

4 Cappelletto, et al. “Papermaking pulps from the fibrous fraction of Miscanthus Giganteus”. Industrial 
Crops and Products. Págs. 205-210. 2000.
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caracterizado porque 
comprende las etapas de:
a) Proporcionar fibras de pulpa 
química que comprenden fibras 
que se originan a partir de 
Miscanthus 

fabricada a partir de una pulpa 
caracterizada en que la 
suspensión contiene pulpa 
lignocelulósica (Reivindicación 
1).
La pulpa de acuerdo a la 
invención se somete a un 
tratamiento de blanqueado 
(Párr. 0023).

fibrosa basada en celulosa 
que comprende los pasos de 
refinar las fibras celulósicas 
(Reivindicación 19).

Gigantheus; No menciona No menciona
b) Formar una suspensión 
acuosa de tales fibras de pulpa;
c) Alimentar la suspensión en un 
cajón de entrada 

Después de la tina de 
alimentación, la suspensión se 
diluye con agua blanca y se 
alimenta a un cabezal de 
entrada (13) (Párr. 0103).

El proceso comprende una 
etapa de formado que incluye 
un cabezal de entrada y una 
sección de cable (Pág. 2).

d) Depositar la suspensión en 
un cable para formar una trama 
húmeda;

No menciona

e) Desaguar la trama húmeda; El ensamblaje de la cinta 
superior (3), la trama tisú (1) y 
la tela de formación (14) se 
direcciona alrededor de un 
rodillo de formación (15) y la 
trama (1) se desagua 
sustancialmente a través de la 
tela de formación (Párr. 0108).
La trama fibrosa (1) deja la 
sección de desagüe con un 
contenido de humedad entre el 
25 y 55% (Párr. 0126).

El papel puede formarse por el 
posicionamiento de las fibras 
en una manera orientada o 
aleatoria, sobre uno o entre 
dos cables que giran mientras 
se remueve una cantidad 
importante de agua. El 
alambre de formación se 
refiere como un alambre 
Fourdrinier. Una vez que el 
material se deposita en el 
alambre de conformación, se 
lo denomina trama. La tela se 
deshidrata transfiriéndola a un 
fieltro de deshidratación, 
presionando la banda y 
secándola a temperatura 
elevada (Pág. 2).

f) Secar Luego, la trama fibrosa (1) se 
lleva a una etapa de desagüe 
con la banda estructurada (3) a 
través de una prensa de 
intersticio, donde la trama 
fibrosa (1) se dispone entre la 
banda (3) y la superficie suave 
del rodillo de un cilindro de 
secado Yankee (7) (Párr. 
0127).

y plisar la trama. Las áreas rebajadas y las 
áreas relativamente elevadas 

La porción de secado a través 
de aire (TAD) y/o un secado 
convencional a través de un 
cilindro yankee que 
usualmente incluye un 
proceso de plisado esencial 
para los tisú (Pág. 3).
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de la tira estructurada 3 están 
diseñadas en este caso y 
dispuestas entre sí de tal 
manera que las secciones 
voluminosas en la línea de 
contacto de la prensa 
esencialmente no se presionan 
(Párr. 0129).

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención 
definida en la reivindicación 17 porque divulga un proceso para producir una trama de 
papel tisú (1) fabricada a partir de una pulpa caracterizada en que la suspensión 
contiene pulpa lignocelulósica (Reivindicación 1).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 17 y el proceso para 
producir una trama de papel tisú de D1 es que este último no menciona que las fibras 
de Miscanthus sean de la especie Gigantheus ni la etapa de depositar la suspensión 
en un cable.

El efecto que se logra al incluir fibras de la especie Miscanthus Gigantheus es obtener 
un producto más resistente. Mientras que no se evidencia un efecto técnico 
inesperado como resultado de incluir una etapa de formación en un cable puesto que 
ambas invenciones solucionan el mismo problema técnico que consiste en 
proporcionar un método para fabricar una trama de papel tisú suave y resistente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: ¿Cómo modificar el proceso para producir una trama de papel tisú 
conocido en D1 para obtener un producto más resistente? 

Sin embargo, ya eran conocidos en el estado de la técnica procesos de producción de 
papel tisú más resistentes ya que el documento D3 divulga un proceso para la 
preparación de una trama fibrosa basada en celulosa que comprende los pasos de 
refinar las fibras celulósicas (Reivindicación 19). Donde, e l proceso comprende una 
etapa de formado que incluye un cabezal de entrada y una sección de cable (Pág. 2). 
El papel puede formarse por el posicionamiento de las fibras en una manera orientada 
o aleatoria, sobre uno o entre dos cables que giran mientras se remueve una cantidad 
importante de agua. El alambre de formación se refiere como un alambre Fourdrinier. 
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Una vez que el material se deposita en el alambre de conformación, se lo denomina 
trama. La tela se deshidrata transfiriéndola a un fieltro de deshidratación, presionando 
la banda y secándola a temperatura elevada (Pág. 2). La porción de secado a través 
de aire (TAD) y/o un secado convencional a través de un cilindro yankee que 
usualmente incluye un proceso de plisado esencial para los tisú (Pág. 3).

Adicionalmente, es conocimiento del técnico normalmente versado en la materia que 
la especie Miscanthus gigantheus ha sido un cultivo considerado como fuente de 
biomasa para realizar pulpas de papel (“Papermaking pulps from the fibrous fraction 
of Miscanthus Giganteus”, Pág. 206, 2000, (4)).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, a partir de sus 
conocimientos previos, estaría motivada a incluir la especie Miscanthus Gigantheus 
como materia prima para obtener un producto de papel tisú del documento D2 en la 
trama de papel tisú del documento D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 17. 
Por lo tanto, se considera obvia.

6. Conclusión 

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
12 NovedadD1 DE 102007017061 1, 2, 4, 8 a 10 Nivel Inventivo

D2 KR 20150038853 1, 2, 3, 8 Nivel Inventivo
12, 13 NovedadD3 EP 1, 583, 869 1 a 3, 14, 15 Nivel Inventivo

 
7. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

En relación con los argumentos presentados por la solicitante en defensa del uso de 
términos generales para reclamar características esenciales, este Despacho aclara 
que si bien es cierto que los términos generales son conocidos por la persona 
normalmente versada en la materia, dichos términos no limitan de manera adecuada 
el objeto a proteger dado que abarcan una amplia gama de posibilidades no todas 
exploradas por la solicitante, ya que los ejemplos o modalidades presentadas 
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solamente hace referencia a unas pocas posibilidades. Cabe agregar que el estudio 
de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones, principalmente en las 
reivindicaciones independientes, dado que estas delimitan el objeto para el cual se 
solicita la protección, por ello es indispensable que sean claras, concisas y que 
contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la 
hacen diferente del estado de la técnica, puesto que servirán de base para la 
comparación con el estado del arte y así determinar si esas características constituyen 
la solución al problema técnico. En tal virtud, se reitera la falta de claridad de las 
reivindicaciones.               

El solicitante manifiesta su desacuerdo con las objeciones de producto por proceso, 
puesto que el uso de un producto químico o un proceso de pulpa químico-mecánico 
se encuentra asociado con propiedades físicas específicas de las fibras, por ejemplo 
un contenido modificado (reducido) de lignina. Por lo tanto, no solo la persona versada 
en la materia se encuentra familiarizada con fibras de pulpa obtenidas por procesos 
de reducción a pulpa, química, químico-mecánica o química de alto rendimiento, sino 
que además está en la capacidad de verificar o medir si una fibra ha sido obtenida por 
alguno de dichos procesos. Sin embargo, si bien es natural que el tipo de proceso 
influya en las características finales del producto, en este caso, no es excepcional que 
el producto se deba caracterizar por su proceso de obtención, puesto que es posible 
caracterizarlo por sus propiedades, forma, contenido de lignina, etc, tal como el 
solicitante lo menciona caracterizando por su contenido reducido de lignina. Así las 
cosas, se invita nuevamente al solicitante a caracterizar el producto de papel tisú y 
trama por sus características técnicas estructurales esenciales.

El solicitante pone de presente que las expresiones objetadas como imprecisas 
establecen los requisitos mínimos para que una persona medianamente versada en 
la materia pueda reproducir la invención. Sin embargo, contrario a lo afirmado por el 
solicitante, dichas expresiones solamente expresan un límite inferior, por lo cual el 
rango de reproducción o ejecución de la invención no es claro, por lo cual tampoco es 
clara su reproducción de forma inequívoca. Además, tampoco es claro que perduren 
las ventajas o que sea funcional la invención para el fin que se busca, por ejemplo, un 
valor de capas de 100 no estaría dentro del alcance de la invención y si podría 
ocasionar que dicho producto ya no sea funcional.
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En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de 
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran 
los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo 
capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a 
esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de 
requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio 
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la 
solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si 
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y 
éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por 
reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante para los sesenta (60) días. 
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Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el 
recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES 

Elaborado: NATALIA ESTEFANÍA PÁEZ COY
Revisado: ROSA PATRICIA TÉLLEZ CHAVARRO


