RESUMEN

La presente invencién tiene relacidn con una capa intermedia
de pléastico viscoelastico disefiada para ser incorporada
entre dos ladminas de vidrios de un revestimiento para
proporcionarle propiedades de amortiguacidén vibroacusticas;
la capa intermedia comprende los siguientes elementos:
- Dos capas externas de PVB estéandar,
- Una primera y una segunda capa interna de material
plastico viscoelastico en base a acetato de polivinilo
y plastificante, con propiedades acUsticas mejoradas,
- Una capa central de PVB estandar,
La primera % segunda capa interna se disponen,
respectivamente, entre la capa central y la primera y segunda

capa externa.

La presente invencidén posibilita la propuesta de una capa
intermedia de pléstico viscoeldstico disefiada para ubicarse
entre dos laminas de vidrio para formar un revestimiento
laminado con propiedades de amortiguacidn vibroacusticas, 1lo
cual permite una mejora de las propiedades de aislamiento
acustico, en particular dentro del rango de frecuencia de
1000 Hz a 5000 Hz; dentro de este rango, el oido humano llega

a su mayor sensibilidad.



