
RESUMEN

La invención pertenece a un procedimiento de producción 

de redes de estructura cristalina de carbono en un reactor 3 

que contiene una zona 3b de reacción y una zona 3c de 

terminación, inyectando en la zona 3b de reacción una 

microemulsión c termodinámicamente estable, que comprende 

nanopartículas de catalizador metálico, la cual está a una 

temperatura superior a 600°C, preferiblemente superior a 700°C, 

más preferiblemente superior a 900°C, aún más preferiblemente 

superior a 1000°C, más preferiblemente superior a 1100°C, 

preferiblemente hasta 3000°C, más preferiblemente hasta 

2500°C, lo más preferiblemente hasta 2000°C, para producir 

redes e de estructura cristalina de carbono, transfiriendo 

estas redes e a la zona 3c de terminación, y enfriando 

rápidamente o deteniendo la formación de redes de estructura 

cristalina de carbono en la zona de terminación rociando en 

agua d.


