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RESUMEN

Un proceso para eliminar el exceso de tintura de la tela poliéster teñida 

que comprende agregar un agente para el enjuague de reducción que consiste 

en un ácido orgánico débil o una sal del mismo a la tela en un recipiente de 

tinción, elevar la temperatura en el recipiente, dejar que el ácido o la sal del 

mismo quede en contacto con la tela durante un período de tiempo, elevar el pH 

hasta entre pH 9 y pH 12 y eliminar todo el líquido.


