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RESUMEN

En un aspecto, la presente invención comprende proporcionar un 

aditivo o agregado para aplicarse directamente en uno o más de los 

componentes de un revestimiento cerámico y que está constituido por 

5 partículas de carbonato apatitas que se mantienen como agregados 

dentro de una matriz de silicoaluminatos a temperaturas de cocción de 

los revestimientos cerámicos, en donde la función principal de estos 

agregados es proporcionar al revestimiento cerámico propiedades 

seleccionadas del grupo que comprende: baja efusividad, resistencia al 

10 desgaste, resistencia al ataque químico y resistencia al manchado. En 

otros aspectos, la presente invención comprende el proporcionar un 

revestimiento cerámico que incorpore dicho aditivo y un método para 

para proporcionar a un revestimiento cerámico propiedades 

seleccionadas del grupo que comprende: baja efusividad, resistencia al 

15 desgaste, resistencia al ataque químico y resistencia al manchado.


