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RESUMEN DE LA INVENCIÓN
Un método en donde una corriente (5) de polvo cementoso seco pasa a través 

de un primer conducto y la corriente de medio acuoso (7) pasa a través de un segundo 

conducto para alimentar una mezcladora de lechada (2) para hacer una lechada 

cementosa (31). La lechada cementosa (31) pasa a través de un tercer conducto y una 

corriente de fibra de refuerzo (34) pasa a través de un cuarto conducto para alimentar 

una mezcladora de fibra-lechada (32) que mezcla la lechada (31) y las fibras 

separadas para formar una corriente de mezcla de fibra-lechada (36). También se 

describe un aparato para llevar a cabo el método.


