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RESUMEN

Sistemas catalizadores para la polimerización de mezclas que comprenden una 

olefina, incluyen un agente de control de selectividad que comprende por lo menos 

5 un compuesto que contiene silicio que contiene por lo menos un grupo alcoxi C1-

C10 unido a un átomo de silicio y una cantidad de uno o más compuestos agentes. 

El compuesto agente comprende ésteres mono o policarboxílicos C2-C13 de ácidos 

carboxílicos C2-C7 alifáticos y derivados inertemente sustituidos de los mismos. 

También pueden estar presentes uno o más catalizadores de polimerización. Un 

10 proceso de polimerización incluye poner en contacto una olefina o una mezcla de la 

olefina y uno o más comonómeros copolimerizables bajo condiciones de 

polimerización con la composición catalizadora.


