
a) Producir una secuencia de pila (1) de un cristal de sustrtao (2), 
al menos una capa intermedia (3), y un cristal de cubierta (4)

___________________________________ i _________________________________
Desairear la secuencia de pila (1) por un método de vacío, preferiblemente un método 
de anillo al vacío o un método de bolsa o manga al vacío: 
bl) Colocar un anillo de vacío (5) o una manga de vacío 

alrededor de la secuencia de pila (1) 
b2) (Desairear en frío:)

Desairear a < 30°C y p: < 0.2 bar durante j > 8 min.
Calentar y desairear la secuencia de pila (1) bajo vacío en un horno de microondas: 
b3) Calentar la secuencia de pila (1) en un área de microondas 12 de un 

horno de microondas 13 a I 2 = 90°C a 110°C a p2< 0.2 bar durante 
t2 > 1 min

b4) (Desairear en caliente) Desairear la secuencia de pila (1) en el 
área de microondas 12 a T =T yp < 0.2 bar durante t >20 min 

b5) Enfriar a T4 < 70°C a P4 < 0.2bar 
b6) Aerear y

_____________ L
c) Remover el anillo de vacío (5) o la manga de vacío.


