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Proporcionar una película PVB como una capa intermedia 3

Cortar un orificio 7 en la película de PVB

Doblar los cristales 1, 2

Laminar la pila para formar una ventana lateral

Proporcionar un primer cristal 1 y un segundo cristal 2 hechos de vidrio de
la misma forma y tamaño

Perforar orificios 5,6 en los cristales 1, 2, donde el orificio 5 en el primer 
cristal 1 es más grande que ei orificio 6 

en el segundo cristal 2

Arreglar el primer cristal 1, la capa intermedia 3, 
y el segundo cristal 2 sobre otro de modo 

que los orificios 5, 6, 7 se superpogan entre sí 
y formen un orificio continuo 4


