Cadigo del producto

Material

Materia prima homologada

Espesor de la lamina semitubular
Color
Dimensiones de la bobina

Tratado a una cara

Nivel de tratado ext 1
Nivel de tratado ext 2

Temperatura cabezal y torpedo

10185

Mezcla:

EVA 28.5% + Lineal Original 51% + Aditivo Cal
03 cierres 7%+ Aditivo cromex 13% + Aditivo
Eru 0.5%

EVA:

Eva 1020 (Novaken) / Edi 240 (Muelhstein)
LINEAL

Certene LLBF 223F (Muelhstein) / Lineal (Braskem

PEBCD)
CARBONATO DE CALCIO

Cal 03 (Cierres y aditivos) / Cal 03 (Cromex)
ADITIVO ERUCAMIDA (Cierres y aditivos)

Calibre: 0.00065 a 0.00075
Transparente segun muestra aprobada.
Ancho: 30cm + 0.5cm

Interno o externo
0.7a 1.0
0.7a 1.0

160°Ca 170 °C
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