
RESUMEN

La presente invención se relaciona con métodos para 

la producción de productos de cemento de fibra fresca curada. 

Más particularmente, la presente invención proporciona métodos 

para la producción de productos de cemento de fibra fresca que 

comprenden material de desecho de cemento de fibra curada, al 

menos comprende las etapas de: (a) proporcionar un polvo de 

desecho de cemento curado al triturar el material de desecho 

de cemento de fibra curada; (b) proporcionar una suspensión 

acuosa de cemento de fibra que comprende agua, aglutinante 

cementoso, fibras naturales o sintéticas y el polvo de desecho 

de cemento de fibra curada; (c) formar una hoja de cemento de 

fibra verde a partir de la suspensión acuosa de cemento de 

fibra; y (d) curar por autoclave la hoja de cemento de fibra 

verde para proporcionar, de esta manera, un producto de 

cemento de fibra fresca.


