
1

RESUMEN DE LA INVENCIÓN
Se describe un proceso para producir materiales no tejidos. El proceso comprende las siguientes 

etapas: a) proporcionar una suspensión de tres fases (gas-líquido-sólido) conteniendo: - las fibras 

naturales y/o sintéticas; - un agente tensoactivo; - 20-48% de volumen de aire, b) proporcionar una 

5 primera criba de soporte móvil, c) aplicar la suspensión de tres fases sobre la primera criba de soporte 

móvil para producir una red fibrosa, d) remover residuo acuoso de la suspensión de tres fases a través 

de la primera criba de soporte, e) reciclar el residuo acuoso a la etapa a), f) pre-integrar la red fibrosa al 

enjuagar la red con 0.0005-0.05m3 de agua por m3 de suspensión de tres fases aplicada, a una presión 

de 5-50 bar, y recolectando agua descargada, g) transferir la red fibrosa pre-integrada de dicha primer 

10 criba de soporte móvil a una segunda criba de soporte móvil, dicha segunda criba de soporte móvil 

teniendo una porosidad que es más pequeña que la porosidad de dicha primer criba de soporte móvil, h) 

hidroentrelazar la red fibrosa en dicho segundo soporte móvil.


