
Resumen

La invención hace referencia a una partícula que contiene al menos una sustancia volátil 

que comprende un núcleo que comprende al menos un material de matriz y la al menos 

una sustancia volátil y al menos una capa de recubrimiento, en donde una primera capa 

de recubrimiento es una capa no confluente que comprende al menos un material 

portador, en donde la capa no confluente contiene opcionalmente al menos una sustancia 

hidrófoba y la partícula está rodeada opcionalmente por al menos una capa confluente y/o 

una capa o capas no confluentes adicionales, así como a un proceso para producir la 

misma.

 (Fig. 1)


