
Resumen
La presente invención se relaciona con el uso de un aditivo, que comprende al menos un polímero 

soluble en agua, que es un homopolímero o copolímero de al menos un ácido carboxílico 

monoetilénicamente insaturado, y opcionalmente al menos un silicato alcalino como licuefactor 

5 para geopolímeros. El aditivo puede producirse de una manera simple y económica y es 

particularmente adecuado para la licuefacción de geopolímeros, en particular geopolímeros que 

contienen metacaolín.


