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RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se encuentra dirigida a un dispositivo o sistema (A) 

5 electroquímico para electrodepositar metales a partir de un campo magnético 

inducido, en donde dicho sistema comprende un recipiente cilíndrico (1) el cual tiene 

en la cara externa de sus paredes un embobinado (2), que genera un campo 

magnético (3) verticalmente uniforme, en donde dicho campo magnético (3) es 

solenoide y se concentra en su centro en un campo uniforme; un campo eléctrico 

10 (4) formado entre una placa cátodo (6) en donde se realiza la electrodeposición y 

una placa ánodo (7) y en donde la bobina formada por el embobinado (2) tiene dos 

extremos: donde se inicia el enrollado y donde termina y se inicia de abajo hacia 

arriba, conectándose el polo negativo de una fuente que alimenta el embobinado (2) 

en el extremo inferior y el polo positivo en el extremo superior de dicho embobinado 

15 (2) y en donde dicha placa cátodo (6) está rodeada por la placa ánodo (7).


