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RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La presente invención presenta un proceso para la fabricación de productos 

aglomerados a partir de fibras de coco que incorpora las siguientes etapas:

• Tomar estopa de coco 

• Triturar la estopa de coco 

• Tamizar la estopa de coco triturada y clasificarla de acuerdo con los tamices 

de mallas de 0.595 mm (No.30), 0.420 mm (No.40), 0.297 mm (No.50) y/o 0.250 

mm (No.60)

• Hacer una mezcla que comprenda

• Entre el 11 y el 21% de la estopa de coco triturada entre 0.250 y 0.420 mm

• Entre el 20 y el 30% de agua

• Entre el 53 y el 63 % de acetato de polivinilo

• Prensar la mezcla por un lapso entre dos y cuatro días

• Secar el material prensado a temperaturas entre 35 y 45°C por un lapso de 

dos a cuatro días
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