
RESUMEN

A fin de mejorar la calidad óptica del vidrio que se obtiene por flotación de 

una cinta de vidrio (8) sobre un baño de metal fundido (7), el metal fundido (7) del 

baño es sometido a un campo magnético (B) que tiene un componente vertical y 

que se desliza en la dirección del movimiento longitudinal (L) de la cinta de vidrio 

(8), dicho campo magnético (B) se aplica al metal fundido (7) que se localiza debajo 

de la cinta de vidrio (8) en una zona (Z) del baño, por lo que el vidrio satisface la 

siguiente relación:

10-3.5 Pa.m3.s<μ.h3< 10-2 Pa.m3.s

con: - μ: la viscosidad del vidrio que se expresa en Pa.s, y

      - h: el espesor de la cinta de vidrio que se expresa en metros.


