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RESUMEN

Un método para producir un dispersante para suspensiones minerales 

comprende los pasos de:

a) Proporcionar un material de tipo vinaza como material de alimentación; 

5 b) Pasar el material de alimentación a través de al menos una etapa de nanofiltración 

para separar el material de alimentación en una fase de retención y al menos una fase 

de filtrado;

c) Recolectar la fase de retención obtenida previamente y proporcionarla como el 

dispersante.
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