
RESUMEN

La presente invención hace referencia a una composición polimérica que puede ser utilizada en la 

fabricación de artefactos de caucho en general, tales como: componentes para calzado, suelas de 

calzado, anillos de sellado, tapetes, piezas de automóvil, desplumadores de pollo, por el mismo 

proceso de inyección de termoplástico en equipos (inyectoras) de plásticos sin necesidad de 

vulcanización o reticulación. En una realización, la composición polimérica inyectable comprende: 

entre el 5 % y el 30 % de etileno acetato de vinilo con un contenido de VA del 19 %, entre el 5 % y 

el 30 % de etileno acetato de vinilo con un contenido de VA del 28 %, entre el 3 % y el 20 % en 

peso de copolímero de alfa olefínico etileno; y entre el 20 % y el 60 % en peso de un caucho 

vulcanizado en polvo.
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