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Figura 1
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Figura 2

Pretensado térmico del sustrato recubierto 1

Aplicación de la capa bloqueadora 7 sobre el sustrato 1

Aplicación de la capa de acoplamiento óptico 3 sobre la capa bloqueadora 7

Aplicación de la capa eléctricamente conductora 4 sobre la capa de acoplameinto 3

Aplicación de la capa de barrera 5 sobre la capa eléctricamente conductora 4

Aplicación de la capa antirreflexión 6 encima de la capa de barrera 5

Impresión de las barras colectoras sobre el recubrimiento 2

Conexión de las barras colectoras al voltaje de operación de 230 V.


