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Figura 5a Figura 5b

Esperar hasta que se alcance la forma deseada del cristal de vidrio I

Calentar un cristal de vidrio I a la temperatura de doblez

Enfriar el cristal de vidrio I por contacto con aire.

Colocar el cristal de vidrio I sobre la región externa 2A de la 
superficie de soporte 2 del molde de doblez por gravedad 1 
de acuerdo con la invención.

Figura 6


