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Predoblar el cristal de vidrio I por doblez por gravedad

Calentar un cristal I a la temperatura de doblez

Enfriar el cristal de vidrio I por impacto con aire

Transferir el cristal de vidrio I a un marco de pretensado

Colocar el cristal de vidrio I sobre la superficie de contacto 2 de un 
molde de doblez a presión inferior 1 de acuerdo con la invención, 
donde el borde lateral del cristal de vidrio I toca la superficie de 

contacto 2 a lo largo de una primera linea de contacto 4A

Llevar un molde de doblez a presión superior 3 más cerca del cristal I y 
prensar el cristal de vidrio entre los moldes de doblez a presionl, 3, 

donde la línea de contacto 4 migra de la ptimera linea de contacto 4A a
la linea de presión 4B
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