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Método de la invención

Cuarteo de muestra en laboratorio

Toma de muestra a la salida de 
extrusora

Pesado de la muestra en balanza 
analítica

Cargar el método de interés en el 
computador (10) de acuerdo con la 
tabla 1

Ajustar el sistema de flujo de 
nitrógeno (3")

Ajustar el sistema de vibración del 
equipo (3')

Ajustar la lámpara estroboscópica 
(5), el sistema de lentes (6) y la 
cámara digital (7)

Accionar el sistema vibrador (3'), la 
lámpara estroboscópica (5), el 
sistema de lentes (6) y la cámara 
digital (7).

Clasificación según la familia de 
polímero sintetizado 
(homopolímero, copolímero 
random; copolímero de impacto, 
etc.

Ingresar en el computador (10) la 
información con la que se identifica 
la muestra, fecha, hora, mes, 
planta productora, peso de la 
muestra, operador, etc.

Culminar la corrida con el método 
seleccionado y archivar los 
resultados para su análisis e 
interpretación

Colocación de la muestra en el 
canal vibrador (3) a través del 
embudo (2) y de acuerdo con las 
condiciones encontradas para la 
familia de homopolímero y tamaño 
de muestra
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