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R E S U M E N

La presente invención revela una formulación compuesta y un método de elaboración 

de adoquines de concreto con granulado de caucho triturado los cuales están 

5 compuestos entre un 0.013% y un 0.020% en relación p/p de agua, un 27% en relación 

p/p de cemento, entre un 40% a un 69% en relación p/p de una mezcla homogénea de 

gravilla y arena que constituyen el material mixto de la mezcla y entre 3.7% a un 30% 

en relación p/p de granulado de caucho triturado; 


