
Señora Directora

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E.           S.           D.

Referencia:  Expediente No. NC2018/0013712

Asunto:
Solicitud de patente para: PROCESO PARA PRODUCIR UN 

CLÍNKER DE CEMENTO A BAJA TEMPERATURA

Solicitante: FUNDACION TECNALIA RESEARCH [&] INNOVATION

Fecha de solicitud: 18 de diciembre de 2018

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi 

condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy 

respuesta al Oficio 15660, notificado por fijación en lista el 21 de diciembre de 2018

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

Como respuesta al mencionado oficio el solicitante desea aportar un capítulo 

reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones basado en el 

anteriormente presentado, en el cual se realizaron los siguientes cambios:

i. La Reivindicación 16 fue eliminada del capítulo reivindicatorio.

Me permito señalar que esta modificación se ajusta completamente al artículo 34 de la 

Decisión Andina 486, ya que de ninguna manera constituye una ampliación a la materia 

originalmente presentada.
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II. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE 

REIVINDICACIONES

Tomando en consideración las modificaciones expuestas en el numeral anterior del 

presente memorial, el capítulo reivindicatorio modificado está conformado por 15 

reivindicaciones en total, por lo tanto, presento junto con este memorial el pago en línea 

por concepto de tasa adicional para el estudio de 5 reivindicaciones adicionales.

III. EN CUANTO AL PODER Y LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

SOLICITANTE

Presento junto con este escrito el poder que me faculta para actuar en representación de 

la Solicitante, en el cual además se certifica su existencia y representación legal.

IV. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 

y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de 

las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que 

tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con 

el trámite administrativo correspondiente.
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V. ANEXOS

1. Pliego reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones

2. Pago en línea por concepto de tasa por 5 reivindicaciones adicionales;

3. Poder otorgado por el Solicitante a favor de CAVELIER ABOGADOS y sustitución del 

poder otorgado por ADRIANA ZAPATA GIRALDO a mi favor, para lo cual solicito me sea 

reconocida personería y así continuar con el trámite de este asunto en favor de la 

sociedad solicitante.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-23965-0841-0002-6
NBV\NBV\ID-303978\WPC23965
No. M-2019-303978\NBV
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REIVINDICACIONES

1. Un proceso para producir un clínker de cemento que comprende las etapas de:

 

(i) mezclar uno o más materiales de partida que proporcionan cada uno: al menos 

uno o más de CaO, SiO2, Al2O3 y Fe2O3; y, opcionalmente, SO3; y/o al menos otro o más 

compuestos que comprenden los elementos de estos óxidos, para formar una harina 

cruda que comprende CaO, SiO2, Al2O3 y Fe2O3; y, opcionalmente, SO3; y/o al menos otro o 

más compuestos que comprenden los elementos de estos óxidos, donde las relaciones 

molares entre los óxidos mencionados anteriormente y/o el otro o más compuestos que 

comprenden los elementos de estos óxidos se proporcionan mediante la Fórmula I:

(CaO)1(SiO2)a(Al2O3)b(Fe2O3)c(SO3)d (Fórmula I)

donde:

“a” está comprendido entre 0,05 y 1,

“b” está comprendido entre 0,1 y 0,6,

“c” está comprendido entre 0,001 y 0,25, y

“d” está comprendido entre 0 y 0,3,

y donde al menos el 35 % (p/p) de los materiales de partida de la harina cruda tienen una 

temperatura crítica de absorbancia de microondas (Tc) comprendida entre 15 y 650 °C y 

un tiempo crítico de absorbancia de microondas (tc) comprendido entre 1 min y 1 h;

(ii) calentar la harina cruda irradiando con microondas hasta alcanzar una 

temperatura de sinterización comprendida en un intervalo de 300 a 950 °C, donde el 

tiempo de irradiación para alcanzar la temperatura de sinterización está comprendido en 

un intervalo de 15 min a 3 h;

(iii) mantener la temperatura de sinterización de microondas de la etapa (ii) durante 

un tiempo comprendido entre 1 minuto y 3 horas mediante la irradiación adicional con 

microondas; y

(iv) enfriar el clínker obtenido en la etapa (iii).
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2. El proceso de acuerdo con la Reivindicación 1, que comprende adicionalmente 

moler el producto obtenido de la etapa (iv) a un polvo fino.

3. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-2, donde:

- el uno o más materiales de partida que proporcionan SiO2 y/o los otros 

compuestos que comprenden los elementos de este óxido, tienen una temperatura crítica 

de absorbancia de microondas (Tc) de 15 a 650 °C y un tiempo crítico de absorbancia de 

microondas (tc) de 1 a 30 min,

- el uno o más materiales de partida que proporcionan Al2O3 y/u otros compuestos 

que comprenden los elementos de este óxido tienen una Tc de 15 a 650 °C y un tc de 1 a 

30 min,

- el uno o más materiales de partida que proporcionan Fe2O3 y/o los otros 

compuestos de los elementos de este óxido tienen una Tc de 15 a 100 °C y un tc de 1 a 15 

min,

- el uno o más materiales de partida que proporcionan SO3 y/o los otros compuestos 

que comprenden los elementos de este óxido, si están presentes, tienen una Tc de 15 a 

650 °C y un tc de 1 min a 2 h.

4. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-3, donde el uno o 

más materiales de partida que proporcionan CaO y/o los otros compuestos que 

comprenden los elementos de este óxido se seleccionan entre óxidos de calcio y 

compuestos que tienen una Tc de 15 a 950 °C y un tc de 1 min a 2 h.

5. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-4, donde:

- el uno o más materiales de partida que proporcionan Fe2O3 y/o los otros 

compuestos que comprenden los elementos de este óxido se seleccionan entre óxidos de 

hierro, oxihidróxidos de hierro, sulfuros de hierro, ferritas de calcio, nesosilicatos que 

contienen hierro, sorolicatos que contienen hierro, ionosilicatos que contienen hierro y 

filosilicatos que contienen hierro,

- el uno o más materiales de partida que proporcionan SiO2 y/o los otros 

compuestos que comprenden los elementos de este óxido se seleccionan entre 

nesosilicatos, sorolicatos, ionosilicatos, filosilicatos y tectosilicatos defectuosos y amorfos,

- el uno o más o los materiales de partida que proporcionan Al2O3 y/o los otros 
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compuestos que comprenden los elementos de este óxido se seleccionan entre 

nesosilicatos que contienen aluminio, sorolicatos que contienen aluminio, ionosilicatos 

que contienen aluminio, filosilicatos que contienen aluminio y tectosilicatos defectuosos y 

amorfos que contienen aluminio,

- el uno o más materiales de partida que proporciona CaO y/o los otros compuestos 

que comprenden los elementos de este óxido se seleccionan entre óxidos de calcio, 

hidróxidos de calcio, carbonatos de calcio, ferrita de calcio, sulfatos de calcio, 

aluminosilicatos que contienen calcio, nesosilicatos que contienen calcio, sorolicatos que 

contienen calcio, ionosilicatos que contienen calcio y filosilicatos que contienen calcio,

- el uno o más materiales de partida que proporcionan SO3 y/o los otros compuestos 

que comprenden los elementos de este óxido, si están presentes, se seleccionan entre 

sulfoferrita y yeso.

6. El proceso de acuerdo con la Reivindicación 5, donde:

- el uno o más materiales de partida que proporcionan Fe2O3 y/o los otros 

compuestos que comprenden los elementos de este óxido se seleccionan entre Fe2O3, 

Fe3O4, Fayalita, Andradita, Estaurolita, Datolita, Titanita, Humita, Cloritoide, 

(Mg,Fe)7(SiO4)3(OH)2 y ((Mg,Fe)7(SiO4)3(F,OH)2),

- el uno o más materiales de partida que proporcionan SiO2 y/o los otros 

compuestos que comprenden los elementos de este óxido se seleccionan entre C2SH, 

afwiellita, xonotlita, tobermorita y silicato de calcio hidratado (C-S-H),

- el uno o más materiales de partida que proporcionan Al2O3 y/o los otros 

compuestos que comprenden los elementos de este óxido se seleccionan entre variantes 

parcialmente sustituidas con Al de: C2SH, afwiellita, xonotlita, tobermorita y silicato de 

calcio hidratado (C-S-H),

- el uno o más materiales de partida que proporcionan CaO y/o los otros 

compuestos que comprenden los elementos de este óxido se seleccionan entre: CaCO3, 

CaO, Ca(OH)2, CaSO4·2H2O, CaFe2O4, Ca2Fe2O5, C2SH, afwiellita, xonotlita, tobermorita y 

silicato de calcio (aluminio) hidratado (C-(A)-SH),

- el uno o más materiales de partida que proporcionan SO3 y/o los otros compuestos 

que comprenden los elementos de este óxido, si están presentes, se seleccionan entre 

sulfoferrita.

7. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-6, donde el uno o 
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más de los CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 y opcionalmente, SO3; o los otros compuestos que 

comprenden los elementos de estos óxidos están hidratados y/o hidroxilados.

8. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-7, donde uno o más 

de los materiales de partida se seleccionan entre desechos y subproductos.

9. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-8, donde uno o más 

de los materiales de partida se seleccionan entre pasta de cemento, cenizas volantes, 

escorias y óxidos de calcio.

10. El proceso de acuerdo con la Reivindicación 9, donde los materiales de partida 

comprenden al menos una pasta de cemento.

11. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-10, donde el clínker 

comprende del 10 al 90 % (p/p) de Alita (C3S) con respecto al producto total de clínker y 

donde:

(i) la fórmula I de la harina cruda tiene la siguiente estequiometría:

“a” está comprendido entre 0,05 y 1,

“b” está comprendido entre 0,1 y 0,6,

“c” está comprendido entre 0,001 y 0,25, y

“d” está comprendido entre 0 y 0,3;

(ii) la temperatura de sinterización está comprendida entre 500 y 950 °C.

12. El proceso de acuerdo con la Reivindicación 11, donde el clínker es un clínker de 

cemento Portland ordinario (CPO) y donde:

(i) la fórmula I de la harina cruda tiene la siguiente estequiometría:

“a” está comprendido entre 0,2 y 0,5,

“b” está comprendido entre 0,01 y 0,05,

“c” está comprendido entre 0,001 y 0,05,

“d” es 0; y
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(ii) la temperatura de sinterización está comprendida entre 500 y 950 °C.

13. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-10, donde el clínker 

es un clínker de sulfoaluminato de calcio, y donde:

(i) la fórmula I de la harina cruda tiene la siguiente estequiometría:

“a” está comprendido entre 0,05 y 0,5,

“b” está comprendido entre 0,10 y 0,6,

“c” está comprendido entre 0,005 y 0,10,

“d” está comprendido entre 0,05 y 0,3; y

(ii) la temperatura de sinterización está comprendida entre 500 °C y 850 °C.

14. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-10, donde el clínker 

comprende del 15 al 90 % (p/p) de Belita con respecto al producto total de clínker y 

donde:

(i) la fórmula I de la harina cruda tiene la siguiente estequiometría:

“a” está comprendido entre 0,3 y 0,5,

“b” está comprendido entre 0,01 y 0,05,

“c” está comprendido entre 0,001 y 0,05,

“d” es 0; y

(ii) la temperatura de sinterización está comprendida entre 300 °C y 650 °C.

15. El proceso de acuerdo con la Reivindicación 14, donde el clínker comprende del 15 

al 75 % (p/p) de Belita en forma de α’L-C2S con respecto al producto total de clínker.

NBV\NBV\ID-616852\WPC23965







 

 

Señora Directora 

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

Superintendencia de Industria y Comercio 

E.            S.            D. 

 
 
Asunto : Solicitud de patente para “PROCESO PARA PRODUCIR UN CLÍNKER DE 

CEMENTO A BAJA TEMPERATURA” 
Expediente : NC2018/0013712 
Solicitante : FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
 
 
ADRIANA ZAPATA GIRALDO mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de 

ciudadanía 51.680.061 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la sociedad CAVELIER 

ABOGADOS SAS domiciliada en la Carrera 4 No. 72-35, en desarrollo de la representación que le 

fue otorgada por la FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, confiero poder a los 

doctores ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado con cédula de ciudadanía 79.780.910 de 

Bogotá, portador de la tarjeta profesional 114.908, JORGE CHAVARRO ARISTIZABAL, identificado 

con la cédula de ciudadanía 16.209.380 de Cartago (Valle), portador de la Tarjeta Profesional 

40.119 y EDNA DARMELY SARMIENTO CHARRY identificada con la cédula de ciudadanía 

52.006.265 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional 65.794, para presentar la solicitud de 

registro de la patente indicada en la referencia. 

 
Los apoderados quedan facultados para interponer recursos, transigir, conciliar, desistir, cancelar, 

recibir, renunciar, sustituir y revocar las sustituciones, y ratificar los actos de agentes oficiosos. 

 
 
Señora Directora 
 
 

 
 

Acepto: 
 
 

 
 
 
 
NBV\SDC\COLO-23965-841-002-6 
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